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RAPPORT D'ESSAIS N° 367080495
Objet : ESSAIS SELON LA NORME NF D 60-013 : Juin 2006
Protocole d'évaluation de 1'allumabilité des meubles
rembourrés
Source d'allumage équivalente a un coussin de papier de
20 grammes enflamme.
Demandeur : FIDIVI TESSITURA VERGNANO SPA
Regione Masio, 19 Bis
10046 Poirino Torino
Le Chargé d'essais La Responsable Technique du
Laboratoire Feu
Thibaut CORNILLON Mk REREAR
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La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme d'un fac similé photographique intégral.

Les essais marqués (*) sur le présent document ne font pas partie de la portée d'accréditation Cofrac du laboratoire.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

Les résultats du présent rapport d'essai ne s'appliquent qu'a I'échantillon prélevé. Les échantillons prélevés sont & la disposition du
demandeur pendant 2 mois & dater de 'envoi du rapport d'essai, passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas étre réclamés.

Tests marked (*) in this certificate are not included in COFRAC accreditation schedule for this laboratory.
This certificate relates only to the sample receithe staff and, unless that sample has been drawn by the staff of this laboratory, or
its agent, and endorsed accordingly, any applicaion of the result to a bulk quantity or other material is entirely the responsibility of
the client.Unless instructed otherwise by the client sample remnants will be disposed fo after two month

Siege social

10 Avenue de Saint-Mandée

75012 Paris

Tél + 33 (0)1 40 19 49 19/ Fax + 33 (D)1 43

40 85 65

www.afocel.fr / www.ctba fr

Siret 775 680 903 00017
APE 731Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903 Institut technologique FCBA : Forét, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Source c'allumage : Source d'allumage équivalente & un coussin de papier de 20 grammes enflamme.
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Date de réception essai [ 11062008

Date de réalisation essai | 19/06/2008 Dérogation essai en annexe :  [07.49.E004
N° de commande : | 08-162
Produit testé : ASSEMBLAGE SIEGE  référence BONDAT FR

complété selon le descriptif fourni par le demandeur.

Revétement : Aasisc ot dossier : 100 % polyester with backecoating FR - ref Bondai FR

Intercalaire : /

Rembourrage Assise et dossier : mousse polyuréthanne de type CMHR - référence C37130 - densité 37 kg/m?
{Consommable Laboratoire Feu)

Structure : i

Coloris : bleu

RESULTATS D'ESSAIS : |

Non allumage: [ Allumage par combustion progressive : []  Allumage par flamme: ]

Une croix - le eriigre est dépazsé ‘ Essai 1 Essai 2
Pas de croix : le eritéren'est pas dépassé

Critére d'allumage

Perte de masse & 20 minutes (eng): 568 54g
Temps de flamme (en min) : 3s Os
Temps de fumée (en min) : 5s 0s

Mesures des distances

wne croix ; "Oui™ Distance latérales détruites :
pas de croix . Non™ O ’_|

Distance maxi déteriorée (en mm) : 55 mm 55 mm

Observations : /

Avis et interprétations /

Les résultats d'essais ci-dessus se rapportent uniquement a I'allumabilité de la combiraison de matériaux dans les conditions
d'essai particuli¢res; ils ne sont pas destinés 4 évaluer dans sa totalité la totalité des risques d'incendie potentiels des matériaux
utilisé.









